
別図２ タンク底部板厚の準精密測定による連続板厚測定方法

超音波探傷法を用いた

連続板厚測定装置

１ 測定準備 ① タンク底部の状況把握

② 性能確認

③ 始業点検

④ 連続測定範囲の設定

２ 準精密測定 底部の全面又は広範囲な

部位を連続的に測定

あり

３ データ確認 不表示又は異常表示

なし

異常部なし

４ 評価１ 異常部の確認

異常部あり

５ 精密測定 異常部範囲を連続測定

あり

６ データ確認 不表示又は異常表示

なし

異常あり

７ 終業点検 終業点検

異常なし

８ 評価２ 測定結果の評価

測定結果が YES

評価基準を満足している

NO

補修要 補修不要


